
Anlage
Walldorf, Baugebiet  "Süd"zu:

Projekt-Nr.:

Bestimmung der Kornverteilung durch vereinigte
nach DIN 18 123Siebung und Sedimentation

BS 1Entnahmest.:Entnahme durch:                      Dr. Behnisch
0,0 - 1,2 mTiefe:Entnahmedatum:

Einstufung über Konsistenzgrenzen!Bodengruppe:Dr. HölzerAusgef. durch:
gestörtEntnahmeart:11.09.08Datum:

Bemerkungen: Der Anteil </= 0,063 mm beträgt 64 %!
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Korngrösse [mm]

Schluffkorn Sandkorn

0.002 0.006 0.02
0.06 0.2 0.6

6 20 602

Kieskorn


